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Fontecryl SC-EF 50

OPIS

CECHY PRODUKTU I
ZALECANE
ZASTOSOWANIE

v“@mus,,@)
B M1> ° EPD
%, S Verified

&
Y oLassY

4rion

DANE TECHNICZNE

Zawartosé¢ czesci statych
objetosciowo (%)

Zawartos¢ czesci stalych
wagowo (%)

Masa wilasciwa
Zalecana grubos¢

warstwy i wydajnos¢
teoretyczna

Wodorozcienczalna, jednosktadnikowa farba akrylowa modyfikowana zywicg alkidowg ze
specjalnymi pigmentami antykorozyjnymi.

 Dzieki temu, ze nie zawiera fosforanu cynku Fontecryl SC-EF 50 jest bardziej
przyjazny dla srodowiska niz tradycyjne antykorozyjne farby wodorozcienczaine.

* Moze by¢ stosowany w systemach jednowarstwowych dzieki temu, ze tworzy grube
powtoki o wysokiej odpornosci mechanicznej.

* Doskonata odpornos¢ na zaciekanie, co umozliwia tworzenie grubej warstwy przy
jednokrotnej aplikacji.

» Spetnia wymagania LEED v4 (zgodnie z metodg przyjeta dla inwestycji realizowanych

poza USA), systemu klasyfikacji BREEAM, BREEAM-SE i BREEAM-NOR.

Zarejestrowany przez Basta, Sundahus i Byggvarubedémning.

Posiada klasyfikacje M1 dla niskoemisyjnych materiatéw budowlanych przyznang
przez Finskg Fundacje Informacji o Budynku RTS.

Posiada deklaracje srodowiskowg produktu (EPD) zgodna z normami EN 15804+A2 i
ISO 14025 / ISO 21930.

» Farba moze by¢ stosowana takze jako nawierzchnia.

» Dostepna w bardzo szerokiej gamie kolorystyczne;j.

* Nadaje sie do stosowania w przemys$le metalowym i lakierniach.

+ Czas schniecia mozna skroci¢ poprzez suszenie w wyzszych temperaturach.

» Typowi uzytkownicy to, np. wytwomie konstrukcji stalowych, producenci maszyn i
wyposazenia

40£2%. (ISO 3233)

50+2%.
1.2+0.1 kg / |
Zalecana grubos¢ warstwy Wydajnos¢ teoretyczna
makrej suchej
100um 40um 10.0 m?/I
200um 80um 5.0 m?l
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Fontecryl SC-EF 50

Wydajnos¢ praktyczna zalezy od metody aplikacji, warunkéw malowania oraz ksztattu i
chropowatosci malowanej powierzchni.Uwaga! Prace malarskie nalezy wykonywac i
nadzorowac¢ zgodnie z normg 12944-7, jesli w odpowiedniej karcie technicznej nie
okreslono inaczej. Nadmierna grubo$¢ powtoki moze skutkowa¢ m.in. pekaniem,
zaciekaniem, wydtuzeniem czasu schnigcia, niewtasciwym utwardzaniem, mniejszg
odpornoscig chemiczna, zmianami potysku, przyczepnosci i funkcjonalnosci powtoki.
Jezeli produkt jest uzywany inaczej niz okreslono w karcie technicznej, wymagana jest
pisemna zgoda firmy Tikkurila.

Czasy schniecia DFT 80pm +15°C +23°C +60°C
Pytosuchos¢, po 1%h 30min 5min
Suchos¢ dotykowa, po 3h 1% h 15min
Kolejne malowanie Fontecryl SC-EF 50 bez ograniczen

Czasy schniecia i ponownego malowania zalezg od grubosci warstwy, temperatury,
wilgotnosci wzglednej i wentylaciji.

Farby i powtoki wodorozcienczalne sg wrazliwe na wilgo¢ i zimno, zanim catkowicie
wyschng. Pomalowane powierzchnie muszg by¢ przechowywane w pomieszczeniu w
temperaturze min. +20°C przez co najmniej 40 godzin przed wystawieniem na dziatanie
warunkéw atmosferycznych. Wymuszone suszenie moze skroci¢ czas przed
wystawieniem pomalowanych obiektow na dziatanie warunkéw zewnetrznych. Aby
uzyskac¢ wiecej informac;ji, skontaktuj sie z Dziatem Technicznym Tikkurila.

Stopien potysku Potpotysk.

Kolorystyka Barwienie w systemie Temaspeed Fonte.
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Fontecryl SC-EF 50
INSTRUKCJA APLIKACJI

Przygotowanie Usungc oleje, ttuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem (ISO
powierzchni 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabia¢ strumieniowo-$ciernie do stopnia Sa2'2 (ISO 8501-1).
Jezeli czyszczenie strumieniowe nie jest mozliwe, zaleca sie fosforanowanie stali
walcowanej na zimno w celu poprawy przyczepnosci.

Powierzchnie zagruntowane: Usung¢ oleje, tluszcze, sole i inne zanieczyszczenia
odpowiednim detergentem. Naprawi¢ uszkodzone miejsca w warstwie podktadu.
Zawraca¢ uwage na czasy przemalowan podktadu. (ISO 12944-4).

Zalecany podktad Fontecryl AP, Fontecryl SC-MR 10.

Zalecana warstwa Fontecryl SC-EF 50.
nawierzchniowa

Warunki aplikacji Cata powierzchnia musi by¢ czysta, sucha i wolna od zanieczyszczen. Temperatura
otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna by¢ nizsza od +15°C w czasie
malowania i suszenia. Wilgotnos¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 70% podczas
aplikacji i suszenia. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna by¢ wyzsza o
min. 3°C od temperatury punktu rosy. W pomieszczeniach zamknietych wymagana jest
dobra wentylacja i wymiana powietrza podczas aplikacji i suszenia.

Aplikacja Starannie wymieszaé produkt przed rozpoczeciem aplikacji.

Do natrysku hydrodynamicznego rozcienczy¢ produkt od 0 do 10%. Zalecana $rednica
dyszy od 0,11” do 0,15, cisnienie od 120 do 160 bar. Kat natrysku dobra¢ do ksztattu
malowanego obiektu.

Do natrysku w ostonie powietrza rozcienczy¢ produkt od 0 do 10%. Zalecana $rednica
dyszy od 0,11” do 0,15”, ci$nienie od 120 do 140 bar. Cisnienie powietrza ostonowego 2-
3 bary. Kat natrysku dobra¢ do ksztattu malowanego obiektu.

Do natrysku konwencjonalnego rozcienczy¢ produkt od 0 do 10%. Zalecana $rednica
dyszy 1,6 — 2 mm, ci$nienie 2-4 bary.

Rozcienczalniki Woda

Czyszczenie narzedzi Thinner 1109

Sprzet do aplikacji nalezy czysci¢ natychmiast po uzyciu w nastepujgcy sposoéb:
1. Przeptucz sprzet wodg, aby usungé nadmiar farby.

2. Uruchom sprzet z dodatkiem ok. 20% Rozcienczalnika 1109 w czystej wodzie i
przeptucz co najmniej dwa razy.

3. Na koniec przeptucz nierozcienczonym Rozcienczalnikiem 1109.

Przed ponowng aplikacjg umy¢ sprzet woda. Nieumyty sprzet moze spowodowac
powazne uszkodzenia powierzchni.

Skontaktuj sie z Dziatem Technicznym Tikkurila, aby uzyskaé szczegdtowe instrukcije
dotyczace czyszczenia sprzetu 2K do aplikacji.
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LZO Zawarto$¢ Lotnych Zwigzkéw Organicznych wynosi 47 g /1 farby.
W farbie rozcienczonej 10% wodag zwartos¢ LZO wynosi 43 g/l.
LZO 2004/42/EC (kat Afi) 140 g/l (2010)
BEZPIECZENSTWO Zawsze nalezy zwracaé uwage na etykiete ostrzegawcza, znajdujaca sie na opakowaniu.

Dodatkowe informacje o zagrozeniach i ich zapobieganiu ujete sg w kartach
charakterystyki produktu. Karta charakterystyki dostepna jest na zadanie.

Produkt przeznaczony do uzytku profesjonalnego i przemystowego.

Dane opierajg sie na badaniach laboratoryjnych oraz do$wiadczeniu praktycznym i sg przekazywane zgodnie z naszg najlepszg wiedzg. Jako$é wyrobu zagwarantowana
jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm 1ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie mozemy kontrolowaé warunkéw, w jakich produkt jest
uzywany lub réznorodno$ci czynnikéw, ktére majg wptyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane uzyciem
wyrobu w spos6éb niezgodny z zaleceniami i w niewtasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcze$niejszego uprzedzenia.

Produkt jest przeznaczony tylko do uzytku profesjonalnego i powinien by¢ wykorzystywany wytgcznie przez profesjonalistéw, ktérzy majg wystarczajgcg wiedze i
doswiadczenie w zakresie prawidlowego stosowania produktu. Powyzsze informacje nalezy traktowac¢ jedynie informacyjnie. W zakresie dozwolonym przez przepisy
prawa, producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za warunki, w ktérych produkt jest uzywany ani za cele, do ktorych produkt jest uzywany. Wykorzystanie produktu
do celéw innych niz zalecane w tym dokumencie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody producenta co do zasadnosci takiego zastosowania produktu, odbywa sie
na wlasng odpowiedzialno$¢ uzytkownika.
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