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Tikkurila Temafloor 500M

OPIS

CECHY PRODUKTU |
ZALECANE
ZASTOSOWANIE

DANE TECHNICZNE

Zawartos¢ czesci stalych
objetosciowo (%)

Masa wiasciwa

Stosunek mieszania

Zywotno$é mieszanki
(+23°C)

Wydajnos¢ praktyczna

Czas schniecia (w temp.
+23°C)

Rozcienczalniki
Czyszczenie narzedzi
Stopien potysku

Kolorystyka

Instrukcja rozcienczania

Reakcja na ogien

Dwusktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa powtoka epoksydowa z certyfikatem M1.

» Produkt posiada klasyfikacje M1 dotyczacg niskoemisyjnych materiatow
budowlanych przyznawang przez Finskg Fundacje Informacji Budowlanej (RTS).

* Dobra odpornos¢ na $cieranie.

* Odporny na wode, oleje, smary, chemikalia oraz rozciefnczone roztwory
nieutleniajgcych kwasow, zasad i roztworéw soli. Chwilowo odporny na na
zachlapanie kwasami utleniajgcymi oraz substancjami wybielajacymi. Lista
odpornosci dostepna na zyczenie.

» Wytrzymuje dziatanie temperatury do +70°C na sucho i +60°C podczas zanurzenia.
Nie jest odporny na nagte, duze lub powtarzajgce sie zmiany temperatury.

* Powloka samopoziomuijaca.

* Do nowych i starych posadzek betonowych na parkingach, w garazach, lokalach
handlowych, centrach handlowych, restauracjach i kawiarniach.

* Nadaje sie réwniez do pokrywania podtdg narazonych na duze obcigzenia
mechaniczne i chemiczne w obiektach przemystowych i magazynach, warsztatach
naprawczych, korytarzach itp.

ok. 100%

1.4 kg / | (po zmieszaniu).

Baza
Utwardzacz

3 czesci objetosciowo 710006691/ 710006692

1 czes¢ objetosciowo 710006693

ok. 20-30 minut po wymieszaniu i wylaniu na posadzke; ok. 15 minut w pojemniku.
Wydajnos¢ na podtozu betonowym wynosi przecietnie:
Grubos¢ suchej powtoki 0.3 mm: ok. 3 m%litra

Grubosc suchej powtoki 0.5 mm: ok. 2 m%litra

Wydajnos¢ praktyczna uzalezniona jest od porowatosci i chtonno$ci podtoza oraz metody
aplikacji.

Pytosuchos¢, po 6 godz.

Lekkie uzytkowanie, po 24 godz.

Petne utwardzenie, po 7 dniach.

W niskich temperaturach proces schniecia ulega wydtuzeniu.
Thinner 1029, Thinner 1031

Do czyszczenia narzedzi uzywac¢ Thinner 1029 lub 1031.

Petny potysk.

RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA i karta kolorow SYMPHONY. System
barwienia Temaspeed Premium.

Nie nalezy rozcienczaé¢ powtoki epoksydowej Temafloor 500M.

BFL'S1
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Tikkurila Temafloor 500M

LZO LZO 2004/42/EC (kat A/j) 500 g/l (2010)

Temafloor 500M: max. VOC < 500 g/|

Opakowania 20,0L
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Tikkurila Temafloor 500M
INSTRUKCJA APLIKACJI
Przygotowanie Przed szlifowaniem usun smary, oleje i inne zanieczyszczenia za pomocg detergentu
powierzchni Maalipesu. Usun mleczko cementowe lub stare tuszczgace sie warstwy farby przez

szlifowanie mechaniczne, frezowanie lub piaskowanie prézniowe. Wybierz metode
najlepiej dopasowang dla danych warunkéw lokalowych. Usun wszelkie czeséi ruchome
z zagtebienh i miejsc uszkodzonych. Sfazowac rysy i pekniecia przy pomocy narzedzia
Sciernego. Oczyszczona powierzchnie dokladnie odkurzy¢.

Podtoze musi by¢ stabilne i mie¢ wytrzymatos¢ na rozcigganie powyzej 1,5 MPa. Do
aplikacji na jastrych cementowy: sprawdzi¢ zgodnos¢ z producentem jastrychu
wyréwnawczego.

Warunki aplikacji Wilgotnos¢ wzgledna betonu nie powinna przekracza¢ 97%. Wilgotno$¢ podtoza powinna
wynsi¢ ponizej 4 % wag. Temperatura
otoczenia, powierzchni i materiatu nie powinny spas¢ ponizej +15°C podczas naktadania
lub schniecia.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80%.

Mieszanie sktadnikow Doktadnie wymiesza¢ whasciwe proporcje bazy i utwardzacza uzywajgc niskoobrotowej
wiertarki z mieszadlem (czas mieszania ok. 2 minuty). Nalezy uwzgledni¢ powierzchnie
przewidziang do pokrycia i zywotnos¢ mieszanki, przy przygotowywaniu odpowiedniej
ilosci materiatu. Niedostateczne wymieszanie lub niewtasciwe proporcje sktadnikéw
spowodujg nierbwnomierne wysychanie lub niejednorodne wtasnosci powtoki oraz ryzyko
powodzenia aplikacji.

Gruntowanie Do gruntowania uzywacé rozcienczonego 30-50% wodg Fontefloor EP Primer lub
Temafloor 200 Primer rozcienczonego 30-50% rozcienczalnikiem Thinner 1029 (lub 1031)
lub Temafloor 400. Wyla¢ mieszanine na podtoze, rozprowadzi¢ przy uzyciu gumowej
pacy i wyrownac watkiem. W razie potrzeby powtérzy¢ proces, az do uzyskania gtadkiej
powierzchni. Porowata powierzchnia gruntu moze powodowaé powstawanie pecherzy
powietrznych w warstwie nawierzchniowe;.

Uzupetnianie ubytkow Do gruntowania uzywac¢ szpachléwki Colofill lub mieszaniny nierozcienczonego
Fontefloor EP Primer lub lakieru epoksydowego Temafloor 200 Primer lub Temafloor
500M i czystego, suchego piasku. Stosunek mieszania: 1 czes¢ objetosciowo zywicy i
1-2 czesci piasku o uziarnieniu 0.1-0.6 mm. Przed naktadaniem koncowej powtoki
miejsca zaprawione zeszlifowa¢ do poziomu pozostatej powierzchni.

Warstwa nawierzchniowa Aplikacja powtoki nawierzchniowej moze by¢ przeprowadzona z uzyciem
nierozcienczonego Temafloor 500M nie wczesniej niz 12 godzin i nie pozniej niz 24
godziny po zagruntowaniu i naprawieniu ubytkéw. Jesli powierzchnia nie jest pokryta
powlokg wierzchnig w ciggu 24 godzin, powinna by¢ poddana szlifowaniu. Wyla¢
mieszanine na podtoge i rozprowadzi¢ stalowa pacg. Wypoziomowacé watkiem z kolcami
po ok. 30 min. Zalecana grubos¢ powtoki wynosi ok. 0.3—0.5 mm.

BEZPIECZENSTWO Zawsze nalezy zwracaé uwage na etykiete ostrzegawcza, znajdujacg sie na opakowaniu.
Dodatkowe informacje o zagrozeniach i ich zapobieganiu ujete sg w kartach
charakterystyki produktu. Karta charakterystyki dostepna jest na zadanie.

Produkt przeznaczony do uzytku profesjonalnego i przemystowego.

Powyzsze informacje nie sg wyczerpujgce i kompletne. Dane opierajg sie na badaniach laboratoryjnych oraz do$wiadczeniu praktycznym i sg przekazywane zgodnie z
nasza najlepsza wiedza. Jako$¢ wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
mozemy kontrolowa¢ warunkoéw, w jakich produkt jest uzywany lub réznorodnosci czynnikéw, ktére majg wptyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy
odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane uzyciem wyrobu w sposéb niezgodny z zaleceniami i w niewtasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych
informacji bez wczes$niejszego uprzedzenia.

Produkt jest przeznaczony tylko do uzytku profesjonalnego i powinien by¢ wykorzystywany wytgcznie przez profesjonalistéw, ktérzy majg wystarczajgcg wiedze i
doswiadczenie w zakresie prawidtowego stosowania produktu. Powyzsze informacje nalezy traktowa¢ jedynie informacyjnie. W zakresie dozwolonym przez przepisy
prawa, producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za warunki, w ktérych produkt jest uzywany ani za cele, do ktorych produkt jest uzywany. Wykorzystanie produktu
do celéw innych niz zalecane w tym dokumencie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody producenta co do zasadnosci takiego zastosowania produktu, odbywa sie
na wlasng odpowiedzialno$¢ uzytkownika.
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Tikkurila Temafloor 500M

EN 13813
Unia Europejska normg EN 13813: 2002 okresla wymagania dla podktadéw podtogowych

na bazie zywic syntetycznych.

Produkt zostat przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami ZA.1.5i ZA.3.3
znajdujgcymi sie w zatgczniku ZA.3.

0809

Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 VANTAA

11

TIK-A019-2018

EN 13813
Odpornos¢ na uderzenie IR4
Absorpcja kapilarmna i w < 0,1 kg/m? - h0,5
przepuszczalnos¢ wody
Odpornos¢ chemiczna CR1,2,4,5,8,10,11,12,14
(class 2)

Wydzielanie substancji korozyjnych NPD
Odpornos¢ na scieranie NPD

Reakcja na ogien Bp|-s1

Przyczepnos¢ po odrywaniu pull-off B 2.0
test

Uwalnianie substancji NPD
niebezpiecznych

Dzwiekochtonnosé NPD

Izolacja akustyczna NPD
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Tikkurila Temafloor 500M

EN 1504-2:2004 i i ) . )
Unia Europejska normg EN 1504-2:2004 okresla wymagania dla podktadéw podtogowych.

Produkt zostat przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami 1d, 1f i 1g
znajdujgcymi sie w zatgczniku ZA.

0809

Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 VANTAA

13

0809-CPD-0773

TIK-A018-2018

EN 1504-2:2004

Przepuszczalnos¢ dwutlenku wegla sD>50m
Odpornos¢ na uderzenie Klasa |: 24 Nm

Absorpcja kapilarna i przepuszczalnos¢ w < 0,1 kg/m? - h0,5

wody
Odpornos¢ na Scieranie < 3000 mg
Reakcja na ogien BrL-s1

Przyczepnos$¢ po odrywaniu pull-off test = 2,0 N/mm?
Uwalnianie substancji niebezpiecznych NPD

Przepuszczalnos¢ pary wodnej Luokka Il, 5m < sp <
50 m

Odpornos¢ na silng agresje chemiczng  klasa Il
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